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Validarea parametrilor
tehnologici pentru fabricarea
aditiva pentru aplicatii
medicale



Integrarea structurilor complexe tip lattice in designul unei tije femurale
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Verificarea dimensionala si testarea statica a structurilor







Integrarea structurilor complexe in volumul tijei femurale
si fabricarea aditiva din plastic
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Integrarea structurilor complexe in volumul implantului de os zigomat




Fabricarea aditiva din pulberi metalice
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